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BETOPROOF®-SYSTEM

Betonda Yapisal Su Yalitimi Sistemi

BETOCRETE C-Serisi Katkilar dunyada ilk ve tek sivi kristalize beton katkilari olup EN 934-2 ile
vyumludurlar.

BETOCRETE C-Serisi Katkilarin beton icindeki etkileri ve avantajlari:

BETOCRETE C-Serisi katkilarin icindeki son derece aktif maddeler betonun gézeneklerindeki su ve serbest kirec ile
reaksiyona girerek milyonlarca kristal lifleri olusturururlar ve kapiler bosluklar doldururlar. Bu lifler gézenek caplarini
kicilterek, betonun icine su girisini tamamiyle ve kalici olarak engeller.

Benzer diger toz katkilara kiyasla, BETOCRETE C-Serisi Katkilar sivi halde olduklari icin topaklanma yapmaksizin beton
icinde tamamiyle esit ve givenli olarak dagilirlar. Baylelikle beton icinde aktif maddelerin erismedigi hicbir nokta
kalmaz.

BETOCRETE C-Serisi Katkilar betonun sirekli kalici bir parcasi olarak icerden su yalmimini sagladiklan icin, yizeyde bir
hasar olugsmasi durumunda dahi, gic ve pahali onarmlara gerek kalmaz.

BETOCRETE C-Serisi Katkilar ile su yalitimi saglanan betonlarda kullanim sirelerinin sonuna kadar su gecirimsizlik
saglanmig olur.

BETOCRETE C-Serisi Katkilar toprak ve su ile temas eden tim beton yapi elamanlarinda kullaniimaya vygundur.

BETOCRETE C-Serisi Katkilar EN 934-2 ve EN 206 (DIN 1045) ‘e gére test edilmistir.

Asagidaki resimler BETOCRETE C-Serisi katkilarin beton icindeki caligma prensibini géstermektedir.
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Gimento matrist

Kapiler bosluk

BETOCRETE C-Serisi Katkilar olmayan beton BETOCRETE C-Serisi Katkilar uygulanan beton
bosluklu bir sistemdir. kristallerin kapiler bogluklan doldurmasiyla

tamamiyle su gecirimsiz olur.



BETOCRETE C-Serisi Katkilar beton icindeki catlaklari kapatir:

BETOCRETE C-Serisi Katkilar betonda olusabilecek catlaklar daimi ve strekli olarak iyilestirme ézelligine sahiptir.

BETOCRETE C-Serisi katkili beton numuneleri ile yapilan deneylerde 0,4 mm’ye kadar olan catlaklarin kristalizasyon
etkisiyle kapandiklar gézlemlenmistir.

Asagidaki resimler BETOCRETE C-Serisi Katkilar'in beton icindeki catlak iyilestirme ézelligini géstermektedir.

BETOCRETE C-Serisi katkili kirmizi pigmentli Catlak iginde olugan kristaller ile kapanmis ve
beton yizeyindeki rétre catlagr su sizinhisi engellenmistir.

Betonarme perdedeki catlaktan gelen su sizinhisi
BETOCRETE C kristallerinin olugmasiyla kesilmistir.




BETOCRETE C-Serisi Katkilar betona su girisini engeller: ‘I‘

Bagimsiz kuruluglar tarafindan yapilan deneylerde katkisiz beton numunelerine ortalama 10 mm su penetrasyonu
gozlemlenmekle birlikte, BETOCRETE C-Serisi katkili beton numunelerine sadece 2 mm su girdigi goéroImistor.
BETOCRETE C-Serisi katkili betonlarda su penetrasyonu %80-90 oraninda azalmaktadir.

Bkz. I.T.U. Test Raporu (1126 / 15.11.2007)

Katkisiz beton BETOCRETE C-Serisi Katkili beton

BETOCRETE C-Serisi Katkilarin beton icindeki donatinin é6mrini uvzatir:

BETOCRETE C-Serisi katkililarin kristalize etkiyle gézenekleri kapatmasi sayesinde beton icindeki donatlann émri
dnemli 8lcide uzamaktadir. Betona klorir girisi (RCM) metoduna gére Alman Su Yapilan Mihendisligi Arastirma
Enstitisi (BWA) tarafindan yapilan testlerde BETOCRETE C-Serisi katkililanin, donatinin korozyonunu 30 yil kadar
erteleyebilecegdi saptanmighir.
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BETOCRETE C-Serisi katkililar betonun gézeneklerini doldurduklar icin, basing dayanimini %2-3 oraninda arthrdiklar
ispatlanmigtir.
Bkz. Test Report Betonlabor Detmold (1-01282005)

Test Report Applied Testing Inc. (C505321-050210-IC)

I.T.U. Test Raporu (1126 / 15.11.2007)

BETOCRETE C-Serisi Katkilarin betonun basinc dayanimini artiirir:

BETOCRETE C-16:
1. nesil kristalize su yalmimi sivi beton katkisi olup, yiksek konsantrasyonlu akfif maddeler karigimidir.
Ayrintili bilgi icin BETOCRETE C-16 Teknik Bilgi Féyi‘ne bakiniz.

BETOCRETE C-17:
2. nesil kristalize su yalmimi sivi beton katkisi olup, ayni zamanda akigkanlaghnci etkisine sahiptir.
Aynintili bilgi icin BETOCRETE C-17 Teknik Bilgi Féy('ne bakiniz.

BETOCRETE C-21:
3. nesil kristalize su yaliimi sivi beton katkisi olup, ayni zamanda hidrofobik (su ifici) etkiye sahiptir.
Aynintili bilgi icin BETOCRETE C-21 Teknik Bilgi F&y('ne bakiniz.

BETOCRETE C-Serisi Katkilarin uyqulama yéntemi:

e BETOCRETE C-Serisi katkililar karigtirma islemi devam ederken beton

mikserinin icine dogrudan kathlir.

e BETOCRETE C-Serisi katkililar beton karigimina, cimento agirliginin
%2-3'0 kadar eklenir.

e BETOCRETE C-Serisi katkilar beton kansimina ilave edildikten 3-5 e

dakika sonra homojen bir kangim elde edilir. Katkilar sivi halde

olduklar icin topaklanma riski yoktur.

e BETOCRETE C-Serisi katkilar beton karigimina ilave edildikten sonra, 45
dakika icinde beton dékilmelidir.

e BETOCRETE C-Serisi katkilar ile yapilan su yalitimi uygulamalarinda
baska bir malzemeye ve korumaya gerek kalmadigi icin iscilik ve zaman
acisindan biytk tasarruf saglanir.

e Ayrntll bilgi icin Uygulama Metodu Teknik Sartnamesi (Application
Method Statement)’ne bakiniz.




BETOCRETE C-Serisi Katkilarin UYGULAMA METODU TEKNIK SARTNAMESI
( APPLICATION METHOD STATEMENT )

Genel:

BETOCRETE C-Serisi katkilar (BETOCRETE C-16/C-17 ve C-21) kullanima 30 kg.lik bidonlarda sunulmus olup,
uygulamacinin sorumlulugunda santiyede betona karistinlmak sureti ile uygulanir.

Katkilarnn betonun basing mukavemetini yikseltici etkisi olup, diger katkilarla birlikte kullaniimalan gibi ézel haller
disinda, priz siresinde bir degisiklige neden olmazlar.

0 ila 5°C arasindaki iklim sartlarinda uygulanmalan ve antifriz vb. gibi beton katkilar ile kombine kullaniimalan
halinde, mutlaka Uretici firmadan gerekli kontrollerin yapilmasi ve tedbirlerin nasil alinacagina iligkin  bilgi
istenmelidir.

Yatay radye betonu:
BETOCRETE C-Serisi katkilar, santiyeye intikal eden beton mikserlerin icine sahada dogrudan dogruya dékilerek

4-5 dakika stre ile kanghrilir.

Mikserin beraberinde gelen irsaliye Gzerinde yazili m® ve dozaj bilgileri tetkik edilir ve bir mikserin icine kanstirlmasi
gereken miktar hesaplandiktan sonra bu miktar katki malzemesi betona ilave edilir.

Beton dokilecek gunlerin tioketim miktarina yetecek kadar katki malzemesi en 0z 24 saat énceden santiyede 5°C
Uzerindeki bir ortamda stoklanmalidir.

Radye betonunu tegkil edecek betonun alt 25 cm.lik tabakasi BETOCRETE C-Serisi katkili olacagindan ve bu beton
tabakasinin priz sonu 6ncesinde (en cok 1Y% saat) Ust tabaka radye betonu dékileceginden, dnce alt katman katkili
betonun radye alaninda 500 m? lik boluminin dékilmesi beklenecek, sonrasinda Ust tabaka katkisiz betonun
dokimi tokip edecektir. Béylece Ust tabaka katkisiz beton dékimi basladiginda alt tabaka BETOCRETE - Serisi
katkili betonun slump degeri kalmamis olacak ve st tabakanin vibrasyonundan etkilenmeyecektir. Her iki tabaka
arasinda 1Y% saatten fazla sire gecirilmemis olmasi, arada soguk derz teskil etmemesini saglayacaktir.

Bu sekilde en altta grobeton izerine 25 cm kalinliginda BETOCRETE C-Serisi katkili beton dékimini takiben en cok
1'% saat ara ile Ust tabaka beton dékiminin takibi saglanacaktr.

Genis alanlarda (2000 m? izerinde) beton dokimi sirasinda soguk derz olusumunu engellemek icin pompa sayisini
2'ye gikarmak gerekir. Bu tor durumlarda ilk pompa katkili betonu dékerken, diger pompa radyenin katkisiz
betonunu tamamlayacaktir.

Gin sonunda, beton dékiminin durduruldugu yerlerdeki yizeyler ertesi gin gelecek beton igin soguk derz
olusturacagindan ve bu yizeylerin su izolasyonu baglaminda gecirimsiz kilinmasi gerektiginden, bu yizeylerin Gzerine
taze beton gelmeden kisa bir sire énce AQUAFIN-IC kristalize kapiler su yaliimi malzemesi uygulama kurallarina
uygun olarak yaklagik 1,50 kg/m? sarfiyatla sirilecek ve malzeme heniz islak gérinimliyken yeni beton
dékilecektir. Bu suretle malzemenin her iki faz betonun icine nifuz etmesi dolayisi ile hem aderans képrisi teskili
hem de soguk derzin su gecirimsizligi saglanmis olacaktir.

Genel anlamda beton dékiming ilgilendiren tim sanat kurallarina dikkat edilecek, segregasyona neden olabilecek,
az veya asin vibrasyon ile betonu 2 m. den fazla yikseklikten dékilmesi gibi hatalarin yapilmasindan kacinilacak, bu
hatalarin yapilmamast igin gerekli tedbirleri yaliim yiklenicisi alacaktr.

Dikey perde betonlarinda da BETOCRETE C-Serisi katkilar ile yalitim yapilmasi halinde, radye ile perde betonunun
birlestigi noktadaki radye kitlesinde izolasyon kesintisi olmamasi icin perdelerin altindaki radye sémelinin katkili
dékilmesi saglanacak veya perdelerde kullanilacak olan farkli bir yalitim sisteminin sémel pabucunun dikey yizinde
yapilmasina dikkat edilecektir.



Dikey Perde betonlart:

Dikey perde betonlar dékiminde kitlenin tamami BETOCRETE C-Serisi katkili olacak ve yukanda yatay radye

betonu igin verilen kurallarin 1imi gecerli olacaktir.

Ancak perde betonlarinda olusacak soguk derzler yatay betonun aksine timi &nceden bilinen, santiyenin kalip
kapasitesine gére olusacak dikey derzler ile her kat hizalarinda olusacak yatay derzlerden meydana gelecektir. Perde
betonlannin maruz kalacagr su basina durumuna gére Gretici firmanin vermis oldugu soguk derzlerin gecirimsiz
kiinmasi ile ilgili, PVC esasl su tutucu bant, su temasinda genlesen bantlar (AQUAFIN-CJ3, INDUFLEX-CJ13/CJ15)
ve bu tedbirlerin yetmeyebilecegi, riskin yiksek oldugu dusinilen hallerde kullanilan enjeksiyon hortumlan
(AQUAFIN-CJ1/CJ2) teskil edilecektir. Soguk derzlerin uygulama detaylan Gretici firmanin uygulama detaylan
BT-004 Poz.No.lu teknik ¢iziminde gésterilmistir. Bu sekilde teskil edilen soguk derzlerin su izolasyonu tek yizli kalip
sistemine goére dokilen ve perdenin arka yizinde calisma yapilamayan hallerde uygulanacak yéntemdir. Bu tip
uygulamada kalip tek yizli oldugundan tij delikleri mevcut degildir.

Soguk derzlerin uygulamasina ilaveten perde betonunda bulunan tij deliklerinin kapatiimasi ise teknik detaylar
BT-003 Poz.No.lu teknik ciziminde Uretici tarafindan belirtilmis olup, delikler rétresiz hargla doldurulduktan sonra
uzerleri 10cm x 10cm.lik ASO-JOINT-TAPE-2000 tagiyicih AQUAFIN-2K/M izolasyon malzemesi ile yama yapilarak
kapanacaktir.

Perde betonun arka yiuzinde calisma olanagr bulundugu bu hal kapsaminda gecerli olmak kosulu ile ttm yatay ve
dikey soguk derzler, derzlerin boylu boyunca her iki tarafi tamir edilerek ayni kota getirilecek, gevsek beton ve
gimento serbeti temizlenecek, sonrasinda derzlerin Uzerine 20 cm eninde serit halinde ASO-JOINT-TAPE-2000
tagiyiall AQUAFIN- 2K/M izolasyon seridi uygulanacaktir.



BT-003
DISTAN GCALISILABILEN BETONARME PERDELERDE
BETOCRETE C-SERIiSI KATKI ILE SU YALITIMI

2. KAT AQUAFIN-ZK/M
SOGUK DERZ £

ASO-JOINT-TAPE-2000 1 KAT AGUAFIN-ZK/M \ B S
PERDE BETONU T k“-.
(BETOCRETE C-SERISI KATKIL) DETAY 1
Tl DELIGH
ASCCRET-BTZS/K
ACHULAFINZX/M
ASO-JOINT-TAPE-2000 - KATHIL BETON
KATKISLZ BETON
ASO-JOINT-TAPE-2000
|
| RADYE BETONU
_____.._-f|—‘f {KATKISIZ)
| RADYE BETONU
(BETOCRETE C-SERISI KATKILY
GROBETON

BETQCRETE C-5erisi katla perda betony bitimindan sonr.
radys bakonunun alt 25-30 emilik balmOnds
girmanto miktanmn %2-3 araminda kullandocokhr.
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Tij deliklerinde ASO-JOINT-TAPE-2000 \
B -~ AQUAFIN-2K/M uygulamasi

Soguk derzlerde ASO-JOINT-TAPE-QOOQ
+ AQUAFIN-2K/M uygulamast
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BT- 004

DISTAN CALISILAMAYAN SU BASINCINA MARUZ BETONARME PERDELERDE
BETOCRETE C-SERISI KATKI ILE SU YALITIMI

Fore kazk + jet grout svah ig yiizey

AQUAFIN-CJ3

AQUAFIN-CI1




BETOCRETE C-Serisi Katkilar fore kazikh radye temel yaliminda en uygun ¢6zimdur:

BETOCRETE C-Serisi katkilar ile yapilan fore kazikli radye temel yalitiminda, her kazik basi icin yapilmasi gereken
detayh su yaltimi uygulamalarina gerek kalmaksizin, kazik baslarinda su yalitimi saglanmis olmaktadir.

KATKISIZ RADYE BETONU

RADYE BETONUN iLK 25 cm'lik TABAKASI
BETOCRETE C-SERISI KATKILI

GROBETON

'KAZIK BETONU KATKISIZ
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Katkili Beton Uretimi Deneyleri
Rapor No/Tarih  : 1126/ 15.11.2007
AB - SCHOMBURG
YAPI KIMYASALLARI AS.

fgili yazimzla birlikie laboratuanmuza getirdiginiz Betocrete C-16 kimyasal katkisi
kullanilarak beton iiretimi deneyleri vapilmigur. Uretilen Katkih ve Katkisiz sertlegmis
betonlar iizerinde basing ve basingh su gegirimliligi deneyleri yapilmigtir, Elde Edilen

deney sonuglari agagida verilmigtir.

1. KULLANILAN MALZEMELER

Uretilen betonlarda kullanilan malzeme miktarlan, beton graniilometrisi ve taze beton

dzellikleri asagida tablo 1.2 ve 37de verilmistir.

Tablo 1 : Teorik 1 m3 i¢in Beton Bilesimi ve Ozellikleri

Sahit (Kontrol) | Betocrete C-16 | Ozgiil Agirlik
Bilegen Betonu Katkili Beton (grfem’)
Cimente  (kg) | 303 303 3.20
Ugucu Kiil (kg) 70 70 2.12
Dogal kum (kg) 314 314 2.61
Kirma kum (kg) ' 7 482 482 273
Kirmatas | (kg) ' 548 548 2.77
Kirmatas 2 (kg) 587 587 i 2.77
Su (kg) 144 144 1.00
?kﬁkanlasnnc: Kimyésal Katk (kg) | 4.850 4.850 .18
Betocrete C-16 Gegirimsizlik katkis: (kg) - 6.060 LIS |

(Not : Agregalar yiizey kuru suya doygun olarak kullanilmigtir)
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Tablo 2 : Graniilometrik Ozellikler

Elekten gegen malzeme (%) leri
Elek Boyutlan, mm

Agrega No 31.5 16 8 4 2 [ 0.50 | 023
Dogal Kum 100 100 100 99 99 99 98 17
Kirma Kum [00 100 100 88 62 41 28 19
Kirmatas | 100 100 72 19 0 0 0 0
Kirmatas 2 100 81 1 0 0 0 0 0
Tablo 3 : Taze Beton Ozellikleri
Betocrete C-16 Katkill Kontrol |
Birim Agirlik (kg/m”) 2468 2462
Cokme (em) 15 14 [

2. SERTLESMIS BETON DENEY SONUCLARI

Tablo 4: Sertlegmis beton deney sonuglar

20°C "de Havada Beklemis Numuneler 20°C "de Suda Beklemis Numuneler ]
KATKISIZ KATKILI KATKISIZ KATKILI
(SAHIT) (Betocrete C-16) (SAHIT) (Betocrete C-16)
Numune | 28 Giinlitk Basing | 28.Giinliik Basing 28.Giinliik Basing 28.Giinliik Basmne
No Mukavemeti Mukavemeti Mukavemeti Mukavemeti
(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) {(N/mm2)
1 554 549 62,5 63,5
2 53,1 57.6 62.6 62,7
Ort, 54,3 56.3 | 62,6 63.1 T
|55
\
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3. BASINCLI SU GECIRIMSIZLIK DENEYI SONUCLARI

3.1. Su i¢erisinde kiir edilmis numuneler

Katkih ve katkisiz iiretilen her bir karisimin numunelerinden 3 adedi 1 hafta boyunca 5
atmosferlik basingh su gegirimlilik deneyine tabi tutulmugtur. 1 hafta sonra aletten
cikarilan katkili ve katkisiz numunelerden'” 1’er adet kirtlarak suyun niifuz derinligine
bakilmistir. Kalan 2’ger adet numune ise 1 hafta boyunca dig hava sartlarinda (20"C de)
kendi haline birakilmistir. Bekleyen numuneler 5 giin siireyle veniden 5 atmosferlik
(7%}

basingh su gegirimlilik deneyine tabi tutulmug' ’ ve 5. giin sonunda aletten ¢ikarilarak

suyun niifuz derinligi élgtilmistiir. Sonuglar asagidaki tablo 5°de verilmistir.

Tablo 3: Basingh Gegirimlilik Deneyi Sonuglarn

== " Suyun Numune i¢erisine
Numune No. ve Tamtimlar: Niifuz Derinligi (mm) Gozlem
| 1- KATKILI (Betocrete C-16) 6,077 | Sahide gore % 80 azalma |
‘ olmustur,
2- KATKILI (Betocrete C-16) 254 Sahide gore % 85 azalma
3- KATKILI (Betocrete C-16) 2,0 olmustur.
1-Kontrol numunesi 20,0 5
| 2-Kontrol numunesi 15.07"
3-Kontrol numunesi 1557 -

(*) Suda kiir edilen ve bir hafla bovunca 5 atmosfer basingli suya maruz kalmis numune.
(**) Suda kiir edilen ve bir hafia boyunca 5 atmosfer basin¢li suyu maruz kaldiktan
sonra, | hafta dis hava sartlarinda (20'C de) kendi haline birakilip. S giin siireyle

veniden 5§ atmosferlik basingli suya maruz kalan numune.

Ll .
wf
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3.2. Havada kiir edilmis numuneler

Katkilt ve katkisiz iiretilen her bir karigimin numunelerinden 3 adedi | hafta boyunca 5
atmosferlik basingh su gecirimlilik deneyine tabi tutulmustur, 1 hafia sonra aletten
¢ikarilan katkili ve katkisiz numunelerden'” | er adet kirilarak suyun niifuz derinligine
bakilmistir. Kalan 2"ser adet numune ise | hafla boyunca dis hava sartlarinda (20°C de)
kendi haline birakilmistir, Bekleyen numuneler 5 giin stireyle yeniden 5 atmosferlik
basingli su ge¢irimlilik deneyine tabi tutulmus’™ ve 5. giin sonunda aletten ¢ikarilarak

suyun nitfuz derinligi 6lgtlmiistiir. Sonuglar tablo 6'da verilmistir,

Tablo 6 : Basingli Gegirimlilik Deneyi Sonuglan

Suyun Numune Icerisine
Numune No. ve Tamitimlar Niifuz Derinligi (mm) Gizlem

1- KATKILI (Betocrete C-16) 3.0 Sahide gore % 88 azalma olmustur.
[ 2- KATKILI ( Betocréte C-16) 5577 Sahidc@re % 83 azalma olmustur, |

3- KATKILI (Betocrete C-16) 2,0 i

1-Kontrol numunesi 25,07 2
| 2-Kontrol numunes; 21,0
E-Kontrol numunesi 22,0 -

(*) Disanida kiir edilen ve bir hafta boyunca 5 atmosfer basingh suya maruz kalmis
numune

(**) Disarida kiir edilen ve bir hafia boyunca 5 atmosfer basingh suyu maruz kaldiktan
sonra. 1 hafta dig hava sartlannda (20°C de) kendi haline birakilip, 5 glin siireyle
yeniden 5 atmosferlik basmngls suya maruz kalan numune,

Not : Deney yapilan numune resimleri EK1 ve EK 2'de verilmisgtir.

: .
A - . £
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(*) Suda kiir edilen ve bir hafta boyunca (*)Suda kiir cdilen ve bir hafta boyunca

5 atmosfer basingh suya maruz kalmis S atmosfer basingh suya maruz kailm‘ns.

kontrol numunesine suyun niifuz katkili numuneye suyun niifuz derinligi
derinligi

(**) Suda kiir edilen ve bir hafta
boyunca 5 atmosfer basingh suyu maruz
kaldiktan sonra, 1 hafia dis hava
sartlarinda (20°C de) kendi haline
birakilip 5 giin siireyle veniden 5
atmosferlik basingli suya maruz kalan
kontrol numunesine suyun niifuz
derinligi

(**) Suda kiir edilen ve bir hafta
boyunca 5 atmosfer basigh suyu maruz
kaldiktan sonra, 1 hafta dis hava
sartlarinda (20'C de) kendi haline
birakilip 5 giin siireyle yeniden 5
atmosferlik basingh suya maruz kalan
katkili numuneye suyun niifuz derinligi
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EK 2: Deney sonuglarini gésteren resimler

™ Disarida kiir edilen ve bir hafta
boyunca 5 atmosfer basingli suya maruz
kalmug kontrol numunesine suyun niifuz
derinligi

™) Disarida kiir edilen ve bir hafta
boyunca 5 atmosfer basingli suyu maruz
kaldiktan sonra, | hafta dis hava
sartlarinda (20"C de) kendi haline
birakihp 5 giin stireyle yeniden 3
atmosferlik basingli suya maruz kalan

kontrol numunesine suyun niifuz
derinligi

34469 MASLAK / ISTANBUL Tel: (0212) 285 3757 - 58 Faks: (0212) 285 6587

™ Disarida kiir edilen ve bir hafta
boyunca 5 atmosfer basingli suya maruz
kalmig katkili numuneye suyun niifuz
derinligi

") Disarida kiir edilen ve bir hafia
boyunca 5 atmosfer basingh suyu maruz
kaldiktan sonra, 1 hafta dis hava
sartlarinda (20"C de) kendi haline
brrakilip 5 giin stireyle yeniden 5
atmosferlik basingli suya maruz kalan
katkili numuneye suyun niifuz derinligi

=



BETOCRETE C-16 / REFERANS PROJELER

Proje Adi

CENTURA FUTURA

DIVAN KONUTLARI
(Halkal)

DRAGOS KONAKLARI

NiL ALISVERIS MERKEZI
PARK ORAN KONUTLARI

RAYANA RESIDENCE
(Beylikdiizi)

BAKU PORT

SELENIUM CITY
(Etiler)

SPRADON EVLERI
(Bahgesehir)

TOKIi HALKALI KONUTLARI

TEM AVRUPA KONUTLARI
(G.O.P.

TOKIi BASKASEHIR KONUTLARI

(Bahgesehir)

DOGUS OTO SHOW ROOM
IMMAK MAKINA FABRIKASI

MESUT UCAR SPOR MERKEZI

AGAOGLU MY CITY
(Bahgelievler)

KAYSERI HAVAALANI
ILAVE BINASI

ERZINCAN HAVAALANI

Miiteahhit

DAP YAPI

KUzU GRUP

DAP YAPI

BAHADIR INSAAT

MESA AKTURK

RAYANA GRUP

PASA INSAAT

ASCIOGLU YIMTAS

KUZU GRUP

BIAT INSAAT

YAPI ENDUSTRISI

GUL-KELESOGLU INSAAT

UMUT INSAAT
CEVRE INSAAT

MUPASAN INSAAT

AKDENIZ INSAAT

ELIT PROJE

SERA YAPI

Sehir

ISTANBUL

ISTANBUL

ISTANBUL

BURSA

ANKARA

ISTANBUL

BAKU

ISTANBUL

ISTANBUL

ISTANBUL

ISTANBUL

ISTANBUL

BURSA
ISTANBUL

ESKISEHIR

ISTANBUL

KAYSERI

ERZINCAN

Uygulama

Temel su yalitimi

Temel ve perde su yalitimi

Temel su yalitimi

Temel su yalitimi

Temel ve perde su yalitimi

Temel su yalitimi

Temel su yalitimi

Temel ve perde su yalitimi

Temel su yalitimi

Temel su yalitimi

Temel su yalitimi

Temel su yalitimi

Temel ve perde su yalitimi
Temel ve perde su yalitimi

Temel ve perde su yalitimi

Temel su yalitimi

Temel su yalitimi

Temel su yalitimi
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